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Especificacion Técnica Pintura de revestimiento para cafieria aérea

Las pinturas suministradas deberan contar con un certificado de cumplimiento de los criterios de
aceptacion, obtenidos mediante los métodos de pruebas correspondientes, indicados a
continuacion:

CRITERIO DE .
PRUEBA ACEPTACION METODO DE PRUEBA
Acabado Semibrillante
Vida Gtil de almacenamiento Min 2 afios
% Sélidos en volumen de mezcla Min. 75% 1ISO 3233
Niebla salina 1000 horas ASTM B-117
Adhesion a la tuberia Min 1000 psi ASTM D4541




